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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CAP˝TULO I - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Art. 1”) OBSERVACIÓN IMPORTANTE Y GENERAL

Por sobre cualquier disposición o requisito impuest o en este Pliego de Especificaciones TØcnicas para 
la recepción y uso de los materiales de construcció n se deberÆ tener presente que siempre se elegirÆ lo mejor 
y mÆs durable. - 

Art. 2”) MUESTRAS DE MATERIALES
El Contratista estarÆ obligado a presentar con la debida anticipación dos o mÆs muestras de todos los 

materiales a emplearse en obras, sin que Østas tengan que ser solicitadas especialmente por la Inspección de 
la Obra. Estas muestras serÆn sometidas a aprobación oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas 
por no responder a lo indicado en art. anterior el Contratista deberÆ someter a la aprobación nuevas muestras 
en las que se tengan en cuenta las observaciones que se le hic
que debe colocarse responderÆ en un todo de acuerdo a las características de la muestra aprobada.

Los herrajes, el material elØctrico y el de obras sanitarias se presentarÆn en una sola entrega y 
debidamente acondicionado en tableros. 

Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberÆn ser 
retirados de inmediato por el Contratista. 

Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la Inspección
buenas condiciones solicitarÆ autorización especial de Østa y se labrarÆ un acta en la que se dejarÆ constancia 
del tipo de la muestra y lugar en que se colocarÆ. Esta acta serÆ firmada por el Inspector y el Contratista. 

Para los aparatos o materiales que por su costo o tamaæo no pudieran presentarse muestras, se 
admitirÆn catÆlogos en castellano, con todos los detalles constructivos de funcionamiento e instalació n. 

Art. 3”) LADRILLOS COMUNES 
PresentarÆn color rojizo uniforme y provendrÆn

vitrificaciones ni huecos significativos. 
SerÆn hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la �liga� necesaria; serÆn derechos y bien 

cocidos y con aristas vivas. DeberÆn ser sonoros al 
ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendrÆn las dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 
5,5 salvo ligera tolerancia de 1cm. (uno) en el largo y ‰ (medio) en el ancho y en el espe
depositarÆn muestras en la Inspección de la Obra de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la 
Empresa Constructora. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM N
Sólo en casos excepcionales, cuando en determinada localida

satisfagan las condiciones exigidas precedentemente, la Inspección de la Obra. podrÆ autorizar el empleo de 
ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho de exigir, sin variación de l os pr
contrato, la adopción de todas o algunas de las sig uientes providencias, pero se deja bien establecido que la 
aprobación definitiva de Østa autorización quedarÆ a juicio exclusivo de la Inspección de la Obra. 

a) Reforzar los morteros a emplear para
(a definir por la Inspección de la Obra). 

b) Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior (a definir por la 
Inspección de la Obra). - 

c) Ejecutar encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente de trabajo de 
los ladrillos. -  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

IMPORTANTE Y GENERAL 

Por sobre cualquier disposición o requisito impuest o en este Pliego de Especificaciones TØcnicas para 
la recepción y uso de los materiales de construcció n se deberÆ tener presente que siempre se elegirÆ lo mejor 

) MUESTRAS DE MATERIALES 
El Contratista estarÆ obligado a presentar con la debida anticipación dos o mÆs muestras de todos los 

materiales a emplearse en obras, sin que Østas tengan que ser solicitadas especialmente por la Inspección de 
tras serÆn sometidas a aprobación oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas 

por no responder a lo indicado en art. anterior el Contratista deberÆ someter a la aprobación nuevas muestras 
en las que se tengan en cuenta las observaciones que se le hicieran y que motivaran su rechazo. El material 
que debe colocarse responderÆ en un todo de acuerdo a las características de la muestra aprobada.

Los herrajes, el material elØctrico y el de obras sanitarias se presentarÆn en una sola entrega y 
ondicionado en tableros. - 

Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberÆn ser 
retirados de inmediato por el Contratista. - 

Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la Inspección
buenas condiciones solicitarÆ autorización especial de Østa y se labrarÆ un acta en la que se dejarÆ constancia 
del tipo de la muestra y lugar en que se colocarÆ. Esta acta serÆ firmada por el Inspector y el Contratista. 

o materiales que por su costo o tamaæo no pudieran presentarse muestras, se 
admitirÆn catÆlogos en castellano, con todos los detalles constructivos de funcionamiento e instalació n. 

PresentarÆn color rojizo uniforme y provendrÆn de la adecuada cocción de arcillas sin llegar a pre sentar 
vitrificaciones ni huecos significativos. - 

SerÆn hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la �liga� necesaria; serÆn derechos y bien 
cocidos y con aristas vivas. DeberÆn ser sonoros al golpe con un cuerpo duro y de caras planas, sin rajaduras 
ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendrÆn las dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 
5,5 salvo ligera tolerancia de 1cm. (uno) en el largo y ‰ (medio) en el ancho y en el espe
depositarÆn muestras en la Inspección de la Obra de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM N”12.518. - 
Sólo en casos excepcionales, cuando en determinada localidad no fuera posible obtener ladrillos que 

satisfagan las condiciones exigidas precedentemente, la Inspección de la Obra. podrÆ autorizar el empleo de 
ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho de exigir, sin variación de l os pr
contrato, la adopción de todas o algunas de las sig uientes providencias, pero se deja bien establecido que la 
aprobación definitiva de Østa autorización quedarÆ a juicio exclusivo de la Inspección de la Obra. 

Reforzar los morteros a emplear para la mampostería aumentando la proporción del cemento  o la cal 
(a definir por la Inspección de la Obra). - 

Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior (a definir por la 

encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente de trabajo de 

 

 

Por sobre cualquier disposición o requisito impuest o en este Pliego de Especificaciones TØcnicas para 
la recepción y uso de los materiales de construcció n se deberÆ tener presente que siempre se elegirÆ lo mejor 

El Contratista estarÆ obligado a presentar con la debida anticipación dos o mÆs muestras de todos los 
materiales a emplearse en obras, sin que Østas tengan que ser solicitadas especialmente por la Inspección de 

tras serÆn sometidas a aprobación oportunamente, y en caso de rechazo de las mismas 
por no responder a lo indicado en art. anterior el Contratista deberÆ someter a la aprobación nuevas muestras 

ieran y que motivaran su rechazo. El material 
que debe colocarse responderÆ en un todo de acuerdo a las características de la muestra aprobada. 

Los herrajes, el material elØctrico y el de obras sanitarias se presentarÆn en una sola entrega y 

Los materiales que correspondan a muestras rechazadas si se hallan ya en la obra deberÆn ser 

Si el Contratista deseare colocar las muestras aprobadas que a juicio de la Inspección  estuvieran en 
buenas condiciones solicitarÆ autorización especial de Østa y se labrarÆ un acta en la que se dejarÆ constancia 
del tipo de la muestra y lugar en que se colocarÆ. Esta acta serÆ firmada por el Inspector y el Contratista. - 

o materiales que por su costo o tamaæo no pudieran presentarse muestras, se 
admitirÆn catÆlogos en castellano, con todos los detalles constructivos de funcionamiento e instalació n. - 

de la adecuada cocción de arcillas sin llegar a pre sentar 

SerÆn hechos con toda prolijidad y con barro provisto con la �liga� necesaria; serÆn derechos y bien 
golpe con un cuerpo duro y de caras planas, sin rajaduras 

ni partes sin quemar o excesivamente quemadas. En general tendrÆn las dimensiones siguientes: 26,5 x 12,5 x 
5,5 salvo ligera tolerancia de 1cm. (uno) en el largo y ‰ (medio) en el ancho y en el espesor. Previamente se 
depositarÆn muestras en la Inspección de la Obra de acuerdo con lo que precede, selladas y firmadas por la 

d no fuera posible obtener ladrillos que 
satisfagan las condiciones exigidas precedentemente, la Inspección de la Obra. podrÆ autorizar el empleo de 
ladrillos de inferior calidad, pero en tales casos se reserva el derecho de exigir, sin variación de l os precios de 
contrato, la adopción de todas o algunas de las sig uientes providencias, pero se deja bien establecido que la 
aprobación definitiva de Østa autorización quedarÆ a juicio exclusivo de la Inspección de la Obra. - 

la mampostería aumentando la proporción del cemento  o la cal 

Reforzar los morteros de los revoques exteriores para evitar infiltraciones al interior (a definir por la 

encadenados o estructuras especiales con el objeto de disminuir el coeficiente de trabajo de 
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Art. 4”) LADRILLOS DE M`QUINAS 

SerÆn de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni deterioros que 
afecten su utilización al objeto para que se destinen; serÆn esmeradamente cocidos. 

SerÆn moldeados mecÆnicamente y en las ClÆusulas Particulares de la obra se indicarÆ si serÆn 
prensados o no y sus dimensiones. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.502. 

Art. 5”) LADRILLOS HUECOS 
SerÆn de 2, 4, 6 o mÆs agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien 

cocidos, sin vitrificaciones. SerÆn todo lo compacto posible, de superficies planas, aristas vivas, sin alabeos y 
de caras rœsticas para la mejor adhesión del mortero. En las especificaciones  complementarias se indicarÆ el 
tipo de ladrillo a utilizar. - 

SerÆn sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilización: bien cocidos y de fÆbrica 
conocida y acreditada. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.518 para los comunes y IRAM 11.561 para los con función 
resistente. - 

Art. 6”) BLOQUES DE HORMIGÓN 
Se obtendrÆn mediante el moldeo y fragüe de un hormigón liviano. PodrÆn ser huecos o macizos, bien 

compactados y sin deficiencias que im
el tipo y dimensiones del bloque a emplear. 

El espesor de la pared del bloque deberÆ ser mayor de 2 cm. 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 11.561. 

Art. 7”) LADRILLOS REFRACTARIOS 
SerÆn elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogØneos, compactados, 

bien cocidos y de color uniforme, sin deformación o  vitrificación a temperaturas mÆximas de 1.200
hornos y chimeneas comunes y 1.700”

Siempre se emplearÆn los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.
Dada la variedad de las formas, en las ClÆusulas Particulares se especificarÆ dimensiones y 

espesores. - 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 

Art. 8”) TEJUELAS 
SerÆn hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme. TendrÆn un largo 

aproximado de 30 (treinta) cm. y un espesor mínimo de 3 (tres) cm.., bien cocidas y coloradas. 
DeberÆn ser hechas con adobes prensados a mano o a mÆquina y con la �liga� necesaria para 

conseguir un excelente material. - 

Art. 9”) BALDOSAS CER`MICAS 
SerÆn siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas, con aristas vivas y sin 

rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor mínimo de 15 mm. SerÆn cuadradas, de 20 x 20 cm. salvo 
indicación especial en las Especificaciones Complem entarias de cada obra. Si las baldosas no pudieran 
colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas de u

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.522 y 11.565. 

Art. 10”) TEJAS CER`MICAS 
SerÆn obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus dimensiones, 

moldeo, coloración y forma serÆn lo mÆs uniforme posible. DeberÆn ser perfectamente derechas, escuadradas, 
de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin baæo 
ulterior a la fabricación. - 

1)TEJAS TIPO FRANCESA: serÆn planas, de ma
y de un peso tambiØn aproximado de 2,6 Kg. de un espesor de 15mm, de una misma fÆbrica y 
partida. DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.528. 

2)TEJAS TIPO COLONIAL: de marca reconocida; dimensiones aproxim
2,100kg; espesor entre 10 y 12 mm, de una misma fÆbrica y partida, con medidas uniformes y alabeo menor de 
4 mm. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.528. 
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SerÆn de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni deterioros que 
ización al objeto para que se destinen; serÆn esmeradamente cocidos. - 

SerÆn moldeados mecÆnicamente y en las ClÆusulas Particulares de la obra se indicarÆ si serÆn 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.502. - 

SerÆn de 2, 4, 6 o mÆs agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien 
cocidos, sin vitrificaciones. SerÆn todo lo compacto posible, de superficies planas, aristas vivas, sin alabeos y 

mejor adhesión del mortero. En las especificaciones  complementarias se indicarÆ el 

SerÆn sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilización: bien cocidos y de fÆbrica 

con la norma IRAM 12.518 para los comunes y IRAM 11.561 para los con función 

Se obtendrÆn mediante el moldeo y fragüe de un hormigón liviano. PodrÆn ser huecos o macizos, bien 
compactados y sin deficiencias que impidan su uso. En las �ClÆusulas Especiales� de cada obra se determinarÆ 
el tipo y dimensiones del bloque a emplear. - 

El espesor de la pared del bloque deberÆ ser mayor de 2 cm. - 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 11.561. - 

 
SerÆn elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogØneos, compactados, 

bien cocidos y de color uniforme, sin deformación o  vitrificación a temperaturas mÆximas de 1.200
”C, para hornos de fÆbricas o fundiciones. - 

Siempre se emplearÆn los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas.
Dada la variedad de las formas, en las ClÆusulas Particulares se especificarÆ dimensiones y 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.508 y 12.509. - 

SerÆn hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme. TendrÆn un largo 
aproximado de 30 (treinta) cm. y un espesor mínimo de 3 (tres) cm.., bien cocidas y coloradas. 

n adobes prensados a mano o a mÆquina y con la �liga� necesaria para 

SerÆn siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas, con aristas vivas y sin 
rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor mínimo de 15 mm. SerÆn cuadradas, de 20 x 20 cm. salvo 
indicación especial en las Especificaciones Complem entarias de cada obra. Si las baldosas no pudieran 
colocarse con las juntas perfectamente rectilíneas de un ancho menor de 2 (dos)mm. serÆn rechazadas. 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.522 y 11.565. - 

SerÆn obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus dimensiones, 
lo mÆs uniforme posible. DeberÆn ser perfectamente derechas, escuadradas, 

de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin baæo 

1)TEJAS TIPO FRANCESA: serÆn planas, de marca reconocida, de 42,5 x 25,5 cm. aproximadamente 
y de un peso tambiØn aproximado de 2,6 Kg. de un espesor de 15mm, de una misma fÆbrica y 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.528. - 
2)TEJAS TIPO COLONIAL: de marca reconocida; dimensiones aproximadas: 41 x 19,5 x 14,5; peso 

2,100kg; espesor entre 10 y 12 mm, de una misma fÆbrica y partida, con medidas uniformes y alabeo menor de 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.528. - 

 

 

SerÆn de primera, con aristas vivas, derechos, de color uniforme, sin rajaduras ni deterioros que 
 

SerÆn moldeados mecÆnicamente y en las ClÆusulas Particulares de la obra se indicarÆ si serÆn 

SerÆn de 2, 4, 6 o mÆs agujeros, pero siempre fabricados con arcillas elegidas, bien prensados y bien 
cocidos, sin vitrificaciones. SerÆn todo lo compacto posible, de superficies planas, aristas vivas, sin alabeos y 

mejor adhesión del mortero. En las especificaciones  complementarias se indicarÆ el 

SerÆn sin grietas y sin deterioros que afecten su completa utilización: bien cocidos y de fÆbrica 

con la norma IRAM 12.518 para los comunes y IRAM 11.561 para los con función 

Se obtendrÆn mediante el moldeo y fragüe de un hormigón liviano. PodrÆn ser huecos o macizos, bien 
pidan su uso. En las �ClÆusulas Especiales� de cada obra se determinarÆ 

SerÆn elaborados a base de bauxita pura a muy alta temperatura. Bien homogØneos, compactados, 
bien cocidos y de color uniforme, sin deformación o  vitrificación a temperaturas mÆximas de 1.200”C, para 

Siempre se emplearÆn los mejores, dentro de los que satisfagan las condiciones apuntadas. 
Dada la variedad de las formas, en las ClÆusulas Particulares se especificarÆ dimensiones y 

SerÆn hechas en la forma usual con caras planas, aristas vivas y de color uniforme. TendrÆn un largo 
aproximado de 30 (treinta) cm. y un espesor mínimo de 3 (tres) cm.., bien cocidas y coloradas. - 

n adobes prensados a mano o a mÆquina y con la �liga� necesaria para 

SerÆn siempre de color uniforme, compactas, perfectamente planas y derechas, con aristas vivas y sin 
rajaduras ni defectos en sus caras. Espesor mínimo de 15 mm. SerÆn cuadradas, de 20 x 20 cm. salvo 
indicación especial en las Especificaciones Complem entarias de cada obra. Si las baldosas no pudieran 

n ancho menor de 2 (dos)mm. serÆn rechazadas. - 

SerÆn obtenidas con arcillas elegidas, compactas, bien prensadas y bien cocidas. Sus dimensiones, 
lo mÆs uniforme posible. DeberÆn ser perfectamente derechas, escuadradas, 

de aristas vivas y sin defectos de ninguna naturaleza originados ya sea por el moldeo o la cochura y sin baæo 

rca reconocida, de 42,5 x 25,5 cm. aproximadamente 
y de un peso tambiØn aproximado de 2,6 Kg. de un espesor de 15mm, de una misma fÆbrica y 

adas: 41 x 19,5 x 14,5; peso 
2,100kg; espesor entre 10 y 12 mm, de una misma fÆbrica y partida, con medidas uniformes y alabeo menor de 
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3)TEJAS TIPO NORMANDA
espesor no inferior a 1 cm. - 

4)OTROS TIPOS: en caso de utilizarse tejas cerÆmicas de formato especial (poligonal, romana, etc.) sus 
características y dimensiones se consignarÆn en las �ClÆusulas Especiales� de cada obra. 

Toda pieza especial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, etc., serÆ
la misma calidad del material, color y terminación que las tejas respectivas. 

Art. 11”) MOSAICOS CALC`REOS 
a) TendrÆn la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada obra. TendrÆn sus 

aristas y vØrtices perfectamente vivos; serÆn bien planos, su coloración serÆ perfectamente uniforme, su 
espesor serÆ de 25 mm. con una tolerancia mÆxima de 
no exceda del 20% del total contratado. 

b) SerÆn fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a balancín o a prensa 
hidrÆulica prefiriØndose Østa œltima. Dichas capas serÆn como si
espesor mínimo de 3 (tres) mm. y estarÆ constituida por un mortero de cemento blanco o natural y con el 
agregado del óxido metÆlico que le imprime el color. 

La segunda capa o �seca� estarÆ formada por una mezcla 
8mm. de espesor mínimo. - 

La tercera capa o �bana� estarÆ constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un adicional 
de agua del 20%. - 

c) Los mosaicos para veredas tendrÆn acanaladuras, de sección semicir
no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles apropiados en sus aristas perimetrales. 

SerÆn en general de �pancitos�, �vainilla�, �rayados�, segœn se establezca en ClÆusulas TØcnicas 
Particulares. - 

d) Cuando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberÆn acusar dibujos 
en que las rectas y las líneas de figuras, estÆn perfectamente definidas y sin acusar deformaciones.

AdemÆs el destaque de los colores yuxtapuestos deberÆn ser bien 
consiguiente deberÆn ser hechas con moldes perfectos y por operación de idóneos, para evitar los 
inconvenientes apuntados. - 

e) Las baldosas se entregarÆn en la forma �normal� en que quedan despuØs de su elaboración, baæo y 
estiba. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.522. 

Art. 12”) MOSAICOS GRAN˝TICOS 
a) De aristas perfectamente vivas, bien planas, de color uniforme, de un espesor de 25 mm. con una 

tolerancia en mÆs o en menos de 1 mm., en un total de mosaicos que no excedan del 20
de todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de acero y a la piedra fina. 

Las especificaciones complementarias de cada obra indicarÆn si deben ser pulidas a plomo, 
dimensiones, color y granulados. - 

b) SerÆn fabricados con tres capas superpuestas y prensadas. 
La primera o �pastina� estarÆ constituida por un granulado de mÆrmol o piedra unido en sus partes por 

una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color; espesor mínimo 5 mm. 
La segunda o �seca�, similar al mosaico calcÆreo, espesor mínimo 8 mm. 
la tercera o �bana�, similar al mosaico calcÆreo. 
c) El granulado serÆ nacional o importado, debiØndose justificar la procedencia, debiendo provenir de 

piedras sanas y no deterioradas por el uso y la intemperie. Queda prohibido en absoluto el empleo de calcÆreo 
nacional o extranjero triturado. - 

Art. 13”) GRES CER`MICO 
Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y óxido inorgÆnicos. 
Obtenida mediante un proceso d

temperaturas, la absorción al agua no debe superar el 2%. 
SerÆn de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos. 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 11.565 y 11.571 para los esmaltados. 

Art. 14”) ZÓCALOS 
En planilla de locales y/o ClÆusulas Particulares se determinarÆ el material y dimensiones. Las 
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3)TEJAS TIPO NORMANDA: de marca reconocida; dimensiones aproximadas:

en caso de utilizarse tejas cerÆmicas de formato especial (poligonal, romana, etc.) sus 
características y dimensiones se consignarÆn en las �ClÆusulas Especiales� de cada obra. 

ecial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, etc., serÆ
la misma calidad del material, color y terminación que las tejas respectivas. - 

TendrÆn la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada obra. TendrÆn sus 
aristas y vØrtices perfectamente vivos; serÆn bien planos, su coloración serÆ perfectamente uniforme, su 
espesor serÆ de 25 mm. con una tolerancia mÆxima de 1 mm.. en mÆs o en menos en un total de mosaicos que 
no exceda del 20% del total contratado. - 

SerÆn fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a balancín o a prensa 
hidrÆulica prefiriØndose Østa œltima. Dichas capas serÆn como sigue: la primera capa o pastina, tendrÆ un 
espesor mínimo de 3 (tres) mm. y estarÆ constituida por un mortero de cemento blanco o natural y con el 
agregado del óxido metÆlico que le imprime el color. - 

La segunda capa o �seca� estarÆ formada por una mezcla de cemento y arena, completamente seca de 

La tercera capa o �bana� estarÆ constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un adicional 

Los mosaicos para veredas tendrÆn acanaladuras, de sección semicir cular, de una profundidad que 
no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles apropiados en sus aristas perimetrales. 

SerÆn en general de �pancitos�, �vainilla�, �rayados�, segœn se establezca en ClÆusulas TØcnicas 

ando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberÆn acusar dibujos 
en que las rectas y las líneas de figuras, estÆn perfectamente definidas y sin acusar deformaciones.

AdemÆs el destaque de los colores yuxtapuestos deberÆn ser bien metidos y sin rebarbas. Por 
consiguiente deberÆn ser hechas con moldes perfectos y por operación de idóneos, para evitar los 

Las baldosas se entregarÆn en la forma �normal� en que quedan despuØs de su elaboración, baæo y 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.522. - 

De aristas perfectamente vivas, bien planas, de color uniforme, de un espesor de 25 mm. con una 
tolerancia en mÆs o en menos de 1 mm., en un total de mosaicos que no excedan del 20
de todo lo contratado para la obra, bien pulida a la plancha de acero y a la piedra fina. 

Las especificaciones complementarias de cada obra indicarÆn si deben ser pulidas a plomo, 

con tres capas superpuestas y prensadas. - 
La primera o �pastina� estarÆ constituida por un granulado de mÆrmol o piedra unido en sus partes por 

una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color; espesor mínimo 5 mm. 
La segunda o �seca�, similar al mosaico calcÆreo, espesor mínimo 8 mm. - 
la tercera o �bana�, similar al mosaico calcÆreo. - 

El granulado serÆ nacional o importado, debiØndose justificar la procedencia, debiendo provenir de 
por el uso y la intemperie. Queda prohibido en absoluto el empleo de calcÆreo 

Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y óxido inorgÆnicos. 
Obtenida mediante un proceso de compresión de 250kg/cm2 en prensas hidrÆulicas a altas 

temperaturas, la absorción al agua no debe superar el 2%. - 
SerÆn de dimensiones uniformes, aristas vivas y sin alabeos. - 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 11.565 y 11.571 para los esmaltados. - 

En planilla de locales y/o ClÆusulas Particulares se determinarÆ el material y dimensiones. Las 

 

 

: de marca reconocida; dimensiones aproximadas: 28 x 14 a 18 cm; 

en caso de utilizarse tejas cerÆmicas de formato especial (poligonal, romana, etc.) sus 
características y dimensiones se consignarÆn en las �ClÆusulas Especiales� de cada obra. - 

ecial para las cubiertas antes mencionadas como ser caballetes, goterones, etc., serÆ de 

TendrÆn la forma y dimensiones que se indican en la planilla de locales de cada obra. TendrÆn sus 
aristas y vØrtices perfectamente vivos; serÆn bien planos, su coloración serÆ perfectamente uniforme, su 

1 mm.. en mÆs o en menos en un total de mosaicos que 

SerÆn fabricados con tres capas superpuestas y prensados en la forma usual a balancín o a prensa 
gue: la primera capa o pastina, tendrÆ un 

espesor mínimo de 3 (tres) mm. y estarÆ constituida por un mortero de cemento blanco o natural y con el 

de cemento y arena, completamente seca de 

La tercera capa o �bana� estarÆ constituida por una mezcla de cemento y arena (1:3) y con un adicional 

cular, de una profundidad que 
no alcance al espesor de toda la primera capa a la vista, o chanfles apropiados en sus aristas perimetrales. - 

SerÆn en general de �pancitos�, �vainilla�, �rayados�, segœn se establezca en ClÆusulas TØcnicas 

ando los mosaicos deban ser colocados en forma ornamental, aquellos deberÆn acusar dibujos 
en que las rectas y las líneas de figuras, estÆn perfectamente definidas y sin acusar deformaciones. 

metidos y sin rebarbas. Por 
consiguiente deberÆn ser hechas con moldes perfectos y por operación de idóneos, para evitar los 

Las baldosas se entregarÆn en la forma �normal� en que quedan despuØs de su elaboración, baæo y 

De aristas perfectamente vivas, bien planas, de color uniforme, de un espesor de 25 mm. con una 
tolerancia en mÆs o en menos de 1 mm., en un total de mosaicos que no excedan del 20 % (veinte por ciento) 

- 
Las especificaciones complementarias de cada obra indicarÆn si deben ser pulidas a plomo, 

La primera o �pastina� estarÆ constituida por un granulado de mÆrmol o piedra unido en sus partes por 
una pastina de cemento blanco o natural y a veces de un color; espesor mínimo 5 mm. - 

El granulado serÆ nacional o importado, debiØndose justificar la procedencia, debiendo provenir de 
por el uso y la intemperie. Queda prohibido en absoluto el empleo de calcÆreo 

Compuesto por una mezcla de arcilla, caolines, cuarzo, feldespato y óxido inorgÆnicos. - 
e compresión de 250kg/cm2 en prensas hidrÆulicas a altas 

En planilla de locales y/o ClÆusulas Particulares se determinarÆ el material y dimensiones. Las 
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características responderÆn segœn el material elegido, a los Arts. 11, 12 y 13. 

Art. 15”) CASCOTES  

DeberÆn ser completamente limpios, anguloso
cocidos y colorados. Su tamaæo variarÆ entre un cubo, aproximadamente 25 x 45 mm de lado.
emplearse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal, toda vez que sean bien 
cocidos y limpios previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo salitre.

Art. 16”) POLVO DE LADRILLOS 
DeberÆ ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las condiciones impuestas para 

aquellos (Art. 3”) en lo posible serÆ fabricado en la 
concepto se permitirÆ agregar residuos de demoliciones al polvo de ladrillos puros. 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.632. 

Art. 17”) TIERRA REFRACTARIA 
Amasada con agua, deberÆ dar una sustancia 

DeberÆ cumplir con la norma IRAM 12.504. 

Art. 18”) GRANITO 
SerÆ bien sano, de formación completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en ella el primero); 

su tipo y dimensiones serÆ determinado 
No deberÆ tener partes afectadas por los agentes atmosfØricos. La labra deberÆ garantizar superficies 

planas y regulares. - 

Art. 19”) M`RMOLES 
SerÆn siempre de una constitución sacaroidea muy compacta. Como se trata de un mater

ornamento, deberÆ ser muy seleccionado en sus características de color, matiz, veteado, pulido, etc. 
Las Especificaciones Complementarias de cada obra indicarÆn el tipo y designación del mÆrmol a 

emplear pero serÆ bien entendido que siempre serÆ d
deba tener. - 

Salvo indicación especial, se deberÆn suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas de tinta 
y matiz uniforme y veteado en correspondencia. 

DeberÆn ser pulidos a la piedra fina
brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitirÆ el disimulo de mÆculas o 
rajaduras mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o poco seguro. 

Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de mÆrmol deban aceptarse, pero que a 
juicio de la Inspección pudieran originar su rotura , Østa exigirÆ la colocación de grapas de bronce o hierro 
galvanizado, de la forma y en la cantidad que estim

Art. 20”) ARENAS 
SerÆn de constitución naturales silícicas del grupo especificado en la planilla de Mezclas y Hormigones; 

serÆn limpias sin sales ni sustancias orgÆnicas ni arcillas; responderÆn al llamado tipo Oriental. 
PodrÆn utilizarse arenas naturales de la región donde se lleven a c abo las construcciones, pero antes 

deberÆ solicitarse la aprobación de las mismas. 
EstarÆn libres de impurezas orgÆnicas. Si existieran dudas al respecto, se efectuarÆn ensayos 

colorimØtricos. - 
El color del líquido que queda sobre la arena permitirÆ juzgar si la misma es utilizable:

� Incolora, amarillo claro o azafranado: arena utilizable. 
� Rojo amarillento: sólo utilizable para fundaciones,  bases cuadradas, hormigones simples sin 

armadura y albaæilería 
� Castaæo, marrón claro y marrón oscuro: arena no uti lizable. 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.633. 

Art. 21”) AGREGADO GRUESO 
EstarÆ constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) provenientes de rocas 

ígneas, granito o basalto y responderÆ a las condiciones indicadas para el mismo en el Reglamento CIRSOC 
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características responderÆn segœn el material elegido, a los Arts. 11, 12 y 13. � 

DeberÆn ser completamente limpios, angulosos y provenientes de ladrillos o cuarterones bien 
cocidos y colorados. Su tamaæo variarÆ entre un cubo, aproximadamente 25 x 45 mm de lado.
emplearse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal, toda vez que sean bien 

previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo salitre.

DeberÆ ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las condiciones impuestas para 
) en lo posible serÆ fabricado en la misma obra, empleando mÆquinas apropiadas. Bajo ningœn 

concepto se permitirÆ agregar residuos de demoliciones al polvo de ladrillos puros. - 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.632. - 

Amasada con agua, deberÆ dar una sustancia plÆstica que no vitrifique a la temperatura de 1.700”C. 
DeberÆ cumplir con la norma IRAM 12.504. - 

SerÆ bien sano, de formación completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en ella el primero); 
su tipo y dimensiones serÆ determinado en ClÆusulas Particulares. - 

No deberÆ tener partes afectadas por los agentes atmosfØricos. La labra deberÆ garantizar superficies 

SerÆn siempre de una constitución sacaroidea muy compacta. Como se trata de un mater
ornamento, deberÆ ser muy seleccionado en sus características de color, matiz, veteado, pulido, etc. 

Las Especificaciones Complementarias de cada obra indicarÆn el tipo y designación del mÆrmol a 
emplear pero serÆ bien entendido que siempre serÆ de procedencia genuina y trabajado en razón del uso que 

Salvo indicación especial, se deberÆn suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas de tinta 
y matiz uniforme y veteado en correspondencia. - 

DeberÆn ser pulidos a la piedra fina, a la pómez y a la pÆtina de cera o al plomo. Su superficie serÆ 
brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitirÆ el disimulo de mÆculas o 
rajaduras mediante yeso, goma laca u otro procedimiento visible o poco seguro. - 

Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de mÆrmol deban aceptarse, pero que a 
juicio de la Inspección pudieran originar su rotura , Østa exigirÆ la colocación de grapas de bronce o hierro 
galvanizado, de la forma y en la cantidad que estime conveniente. - 

SerÆn de constitución naturales silícicas del grupo especificado en la planilla de Mezclas y Hormigones; 
serÆn limpias sin sales ni sustancias orgÆnicas ni arcillas; responderÆn al llamado tipo Oriental. 

e arenas naturales de la región donde se lleven a c abo las construcciones, pero antes 
deberÆ solicitarse la aprobación de las mismas. - 

EstarÆn libres de impurezas orgÆnicas. Si existieran dudas al respecto, se efectuarÆn ensayos 

del líquido que queda sobre la arena permitirÆ juzgar si la misma es utilizable:
Incolora, amarillo claro o azafranado: arena utilizable. - 
Rojo amarillento: sólo utilizable para fundaciones,  bases cuadradas, hormigones simples sin 
armadura y albaæilería en general, a excepción de enlucido de revoque. 
Castaæo, marrón claro y marrón oscuro: arena no uti lizable. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.633. - 

EstarÆ constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) provenientes de rocas 
ígneas, granito o basalto y responderÆ a las condiciones indicadas para el mismo en el Reglamento CIRSOC 

 

 

s y provenientes de ladrillos o cuarterones bien 
cocidos y colorados. Su tamaæo variarÆ entre un cubo, aproximadamente 25 x 45 mm de lado.-PodrÆn 
emplearse los provenientes de demoliciones de muros en mezcla de cal, toda vez que sean bien 

previo consentimiento del Inspector y desprovistos de todo salitre.- 

DeberÆ ser obtenido por la molienda de ladrillos bien cocidos, llenando las condiciones impuestas para 
misma obra, empleando mÆquinas apropiadas. Bajo ningœn 

plÆstica que no vitrifique a la temperatura de 1.700”C. 

SerÆ bien sano, de formación completa (cuarzo, feldespato y mica, predominando en ella el primero); 

No deberÆ tener partes afectadas por los agentes atmosfØricos. La labra deberÆ garantizar superficies 

SerÆn siempre de una constitución sacaroidea muy compacta. Como se trata de un material de 
ornamento, deberÆ ser muy seleccionado en sus características de color, matiz, veteado, pulido, etc. - 

Las Especificaciones Complementarias de cada obra indicarÆn el tipo y designación del mÆrmol a 
e procedencia genuina y trabajado en razón del uso que 

Salvo indicación especial, se deberÆn suministrar en chapas de espesor uniforme, bien planas de tinta 

, a la pómez y a la pÆtina de cera o al plomo. Su superficie serÆ 
brillosa y obtenida por repetidos frotamientos para que sea duradera. No se admitirÆ el disimulo de mÆculas o 

Cuando las piezas presenten fallas que, dadas las clases de mÆrmol deban aceptarse, pero que a 
juicio de la Inspección pudieran originar su rotura , Østa exigirÆ la colocación de grapas de bronce o hierro 

SerÆn de constitución naturales silícicas del grupo especificado en la planilla de Mezclas y Hormigones; 
serÆn limpias sin sales ni sustancias orgÆnicas ni arcillas; responderÆn al llamado tipo Oriental. - 

e arenas naturales de la región donde se lleven a c abo las construcciones, pero antes 

EstarÆn libres de impurezas orgÆnicas. Si existieran dudas al respecto, se efectuarÆn ensayos 

del líquido que queda sobre la arena permitirÆ juzgar si la misma es utilizable: 

Rojo amarillento: sólo utilizable para fundaciones,  bases cuadradas, hormigones simples sin 
en general, a excepción de enlucido de revoque. - 

EstarÆ constituido por canto rodado o piedra partida (pero no polvo de piedra) provenientes de rocas 
ígneas, granito o basalto y responderÆ a las condiciones indicadas para el mismo en el Reglamento CIRSOC 
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201. AdemÆs deberÆn cumplir con la norma IRAM 1.50
 
Art. 22”) CALES 

Constituidas fundamentalmente por óxido o hidróxido  de calcio con ciertas cantidades de óxido o 
hidróxido de magnesio. 

SerÆn de dos clases: 
a) Grasas: tipo Malagueæo (Córdoba). 
b) HidrÆulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas e
Se procurarÆ en cada caso usar la cal de fabricación local o de las cercanías que se aproximen a las 

características del tipo impuesto y previa corrección de morteros en razón de las variantes de aquella s en lo 
relativo a su porcentaje de óxido de calcio activo. 

CAL GRASA: serÆ viva y en terrones y provendrÆ de calcÆreos puros; no contendrÆ mÆs de 3% de 
humedad ni mÆs del 15% de impurezas (arcillas). SerÆ fresca, en general. Apagada en agua dulce deberÆ 
transformarse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada, no debe dejar sino residuos 
inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz. 

Su rendimiento mínimo serÆ de 2 litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.
DeberÆ ser conservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con pisos 
madera u otro material higroscópico. 

Para ser usada, se deberÆ apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando la 
lechada a travØs de un doble tamiz de tejido de alambre de malla fina y depositando aquellos en fosas 
excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con mortero pobre los muros y el fondo, y 
teniendo una altura de 1,50 metros mas o meno
en dichas fosas, no menos de 15 días antes de ser usada y 8 días para asentar mampostería. Si debiera 
quedar almacenada un tiempo mayor dentro de las fosas se tomarÆn precauciones para evitar e
aire (cubriendo la pasta con una capa de agua y protegiØndola para evitar suciedades). 

Si las pastas resultan granulosas la Inspección pod rÆ ordenar el cribado de las mismas por el tamiz de 
900 mallas por decímetro cuadrado. Si se utiliza 
1.508 si son hidrÆulicas y con la IRAM 1.626 si son aØreas debiendo permanecer en sus envases hasta el 
momento de su utilización. - 

Art. 23”) CEMENTO DE FRAGÜE NORMAL
Se considerarÆn como tales los l
a)Sólo se utilizarÆn en las obras las marcas de cemento portland con aprobación definitiva de los 

organismos del Estado respectivos. - 
b)Segœn las circunstancias y para obras especiales (obras debajo del agua, etc.), la Inspección de la

Obra impondrÆ las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades competentes. 
c)El cemento deberÆ recibirse en la obra debidamente envasado de ac
d)El Inspector de la obra rechazarÆ toda partida de cemento que acuse la menor avería, por defecto de

estiba, transporte o embalaje, o que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciación al fragüe, etc. 
DeberÆn cumplir con la norma IR

Art. 24”) CEMENTO DE FRAGÜE R`PIDO O DE ALTA RESISTENCIA IN ICIAL
Sólo se usarÆn con el consentimiento de la Inspección de la Obra. DeberÆn reunir como mínimo todos 

los requisitos de los cementos del Art. 23
acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma IRAM 50.001. 

Art. 25”) CEMENTO BLANCO 
SerÆ de la mejor calidad que exista en plaza, su color serÆ perfectamente blanco, libre de óxido y otras

sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazarÆ todo cemento que contenga sustancias que 
puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las obras en que se las utilice, o en los que se note un 
principio de fragüe. DeberÆn cumplir con 

Art. 26”) YESOS 
ProvendrÆn de calcÆreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas, excedentes de sal 

gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química del sulfato, ya sea en seco,  ya sea 
bajo la acción de la humedad. - 

DeberÆn ser bien cocidos de forma de entregarse en obras prÆcticamente exentos de toda agua de 
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201. AdemÆs deberÆn cumplir con la norma IRAM 1.505. � 

Constituidas fundamentalmente por óxido o hidróxido  de calcio con ciertas cantidades de óxido o 

Grasas: tipo Malagueæo (Córdoba). - 
HidrÆulica: tipo Azul perfectamente en polvo ya apagadas en bolsas de papel, de marca acreditada. 

Se procurarÆ en cada caso usar la cal de fabricación local o de las cercanías que se aproximen a las 
características del tipo impuesto y previa corrección de morteros en razón de las variantes de aquella s en lo 

ativo a su porcentaje de óxido de calcio activo. - 
CAL GRASA: serÆ viva y en terrones y provendrÆ de calcÆreos puros; no contendrÆ mÆs de 3% de 

humedad ni mÆs del 15% de impurezas (arcillas). SerÆ fresca, en general. Apagada en agua dulce deberÆ 
rse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada, no debe dejar sino residuos 

inapreciables de materia inerte (arena) sobre el tamiz. - 
Su rendimiento mínimo serÆ de 2 litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.

nservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con pisos 
madera u otro material higroscópico. - 

Para ser usada, se deberÆ apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando la 
lechada a travØs de un doble tamiz de tejido de alambre de malla fina y depositando aquellos en fosas 
excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con mortero pobre los muros y el fondo, y 
teniendo una altura de 1,50 metros mas o menos. La lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar 
en dichas fosas, no menos de 15 días antes de ser usada y 8 días para asentar mampostería. Si debiera 
quedar almacenada un tiempo mayor dentro de las fosas se tomarÆn precauciones para evitar e
aire (cubriendo la pasta con una capa de agua y protegiØndola para evitar suciedades). 

Si las pastas resultan granulosas la Inspección pod rÆ ordenar el cribado de las mismas por el tamiz de 
900 mallas por decímetro cuadrado. Si se utiliza cal hidratada en polvo deberÆn cumplir con la norma IRAM 
1.508 si son hidrÆulicas y con la IRAM 1.626 si son aØreas debiendo permanecer en sus envases hasta el 

) CEMENTO DE FRAGÜE NORMAL  
Se considerarÆn como tales los llamados �cementos portland� en el comercio:  
a)Sólo se utilizarÆn en las obras las marcas de cemento portland con aprobación definitiva de los 

 
las circunstancias y para obras especiales (obras debajo del agua, etc.), la Inspección de la

Obra impondrÆ las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades competentes. 
c)El cemento deberÆ recibirse en la obra debidamente envasado de acuerdo a la norma. 
d)El Inspector de la obra rechazarÆ toda partida de cemento que acuse la menor avería, por defecto de

estiba, transporte o embalaje, o que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciación al fragüe, etc. 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 50.000. - 

) CEMENTO DE FRAGÜE R`PIDO O DE ALTA RESISTENCIA IN ICIAL 
Sólo se usarÆn con el consentimiento de la Inspección de la Obra. DeberÆn reunir como mínimo todos 

los requisitos de los cementos del Art. 23”, salvo los que le son particularmente específicos y ademÆs de marca 
acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma IRAM 50.001. 

SerÆ de la mejor calidad que exista en plaza, su color serÆ perfectamente blanco, libre de óxido y otras
sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazarÆ todo cemento que contenga sustancias que 
puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las obras en que se las utilice, o en los que se note un 
principio de fragüe. DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.691. - 

ProvendrÆn de calcÆreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas, excedentes de sal 
gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química del sulfato, ya sea en seco,  ya sea 

DeberÆn ser bien cocidos de forma de entregarse en obras prÆcticamente exentos de toda agua de 

 

 

Constituidas fundamentalmente por óxido o hidróxido  de calcio con ciertas cantidades de óxido o 

n bolsas de papel, de marca acreditada. - 
Se procurarÆ en cada caso usar la cal de fabricación local o de las cercanías que se aproximen a las 

características del tipo impuesto y previa corrección de morteros en razón de las variantes de aquella s en lo 

CAL GRASA: serÆ viva y en terrones y provendrÆ de calcÆreos puros; no contendrÆ mÆs de 3% de 
humedad ni mÆs del 15% de impurezas (arcillas). SerÆ fresca, en general. Apagada en agua dulce deberÆ 

rse en una pasta que adicionada con bastante agua y tamizada, no debe dejar sino residuos 

Su rendimiento mínimo serÆ de 2 litros de pasta por cada kilogramo de cal viva que se apague.- 
nservada en la obra, en lugares al abrigo de la humedad y de la intemperie y con pisos de 

Para ser usada, se deberÆ apagar previamente en bateas de madera, poco a poco, colocando la 
lechada a travØs de un doble tamiz de tejido de alambre de malla fina y depositando aquellos en fosas 
excavadas en el suelo revestidos con ladrillos en seco, rejuntando con mortero pobre los muros y el fondo, y 

s. La lechada de cal para revoques y enlucidos se deja macerar 
en dichas fosas, no menos de 15 días antes de ser usada y 8 días para asentar mampostería. Si debiera 
quedar almacenada un tiempo mayor dentro de las fosas se tomarÆn precauciones para evitar el contacto del 
aire (cubriendo la pasta con una capa de agua y protegiØndola para evitar suciedades). - 

Si las pastas resultan granulosas la Inspección pod rÆ ordenar el cribado de las mismas por el tamiz de 
cal hidratada en polvo deberÆn cumplir con la norma IRAM 

1.508 si son hidrÆulicas y con la IRAM 1.626 si son aØreas debiendo permanecer en sus envases hasta el 

 
a)Sólo se utilizarÆn en las obras las marcas de cemento portland con aprobación definitiva de los 

las circunstancias y para obras especiales (obras debajo del agua, etc.), la Inspección de la  
Obra impondrÆ las marcas a emplear dentro de las aprobadas por las autoridades competentes. - 

uerdo a la norma. - 
d)El Inspector de la obra rechazarÆ toda partida de cemento que acuse la menor avería, por defecto de 

estiba, transporte o embalaje, o que por su aspecto arroje dudas sobre su iniciación al fragüe, etc. - 

Sólo se usarÆn con el consentimiento de la Inspección de la Obra. DeberÆn reunir como mínimo todos 
te específicos y ademÆs de marca 

acreditada, que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en la norma IRAM 50.001. - 

SerÆ de la mejor calidad que exista en plaza, su color serÆ perfectamente blanco, libre de óxido y otras 
sustancias que puedan alterar su color. En general se rechazarÆ todo cemento que contenga sustancias que 
puedan ser nocivas para la resistencia o calidad de las obras en que se las utilice, o en los que se note un 

ProvendrÆn de calcÆreos (sulfato de calcio) apropiados y con muy pocas impurezas, excedentes de sal 
gema o de otros compuestos susceptibles de alterar la composición química del sulfato, ya sea en seco,  ya sea 

DeberÆn ser bien cocidos de forma de entregarse en obras prÆcticamente exentos de toda agua de 
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hidratación. SerÆn de dos clases, a los efectos de su empleo:
a) Yeso gris. - 
b) Yeso blanco. - 
El primero deberÆ su color principalmente a un

de calcio anhídrido sin impurezas. Siempre se deberÆ usar el llamado yeso vivo, es decir de primer empleo 
dando una pasta uniforme y de aspecto mantecoso. 

La estiba se harÆ en sitios al abrigo de 
tablones bien aislados del suelo, si Øste es de tierra o de materiales permeables. 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.607. 

Art. 27”) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO
Se emplearÆn barras de acero que reunirÆn las condiciones de resistencia exigidas por las normas 

IRAM-IAS correspondientes (CIRSOC 201). 

Art. 28”) PERFILES L, T, DOBLE T, U y Z
Los perfiles utilizados, tanto los laminados como los conformados, cumplirÆn con las normas IRAM

correspondientes. - 

Art. 29”) PIEZAS USADAS 
En todas las construcciones deberÆn emplearse piezas �nuevas� sin excepción, es decir de primer uso. 

En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en óptimo estado, podrÆ la D.A. Y C. 
autorizar el empleo de piezas usadas anteriormente, previo los convenios del caso con el Contratista.

Art. 30”)CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR
Toda barra o chapa deberÆ estar en perfectas condiciones de conservación, sin picaduras o deterioros 

y sin deformaciones. No deberÆn acusar oxidaciones. Se deberÆn poner en obra bien limpia de toda grasitud o 
materiales terrosos. - 

Art. 31”) METAL DESPLEGADO 
SerÆ obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras superpuestas 

cinco centímetros y cosidas con alambre galvanizado N
suficientemente rígida. - 

SerÆ fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno. 
Salvo indicación en contrario de las �Especificacio nes Complementarias� el 

serÆ el N”24, de un peso no inferior a 1.650 gr/m2, debiendo ser barnizado o galvanizado por inmersión. 

Art. 32”) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS
SerÆn de hierro cincadas por el procedimiento de inmersión en baæ

decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no menor de 97%. 
Si en las �ClÆusulas Especiales� no se hace indicación expresa en contra, las chapas de H

un calibre N” 25 (0,50mm). SerÆn derechas, sin uso anterior, bien escuadradas, sin picaduras ni manchas de 
óxido de cinc o de hierro o cualquier defecto o ave ría. 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 513. 
Las chapas de H”G ”  lisas, serÆn del espesor que se indique en cada caso en las

Especiales� de cada obra. - 
Las dimensiones serÆn establecidas en las ClÆusulas Particulares. 

Art. 33”) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS
Las chapas de aluminio serÆn de aleación de aluminio, manganeso y magnesio y tendrÆn un espesor 

de 1 mm, salvo especificación en contrario. Las cha pas lisas serÆn de la misma calidad y espesor que las 
anteriores. - 

SerÆn bien derechas, escuadradas, si uso 
El aluminio tendrÆ una pureza no inferior al 97%. 

Art. 34”) CHAPAS LISAS DE CINC 
SerÆn sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior. 
DeberÆn resistir como mínimo tres dobleces en
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hidratación. SerÆn de dos clases, a los efectos de su empleo: 

El primero deberÆ su color principalmente a un poco de arcilla. El segundo serÆ prÆcticamente sulfato 
de calcio anhídrido sin impurezas. Siempre se deberÆ usar el llamado yeso vivo, es decir de primer empleo 
dando una pasta uniforme y de aspecto mantecoso. - 

La estiba se harÆ en sitios al abrigo de toda acción de la humedad. El piso de la estiba se harÆ con 
tablones bien aislados del suelo, si Øste es de tierra o de materiales permeables. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.607. - 

) ACERO EN BARRAS PARA HORMIGÓN ARMADO  
e acero que reunirÆn las condiciones de resistencia exigidas por las normas 

IAS correspondientes (CIRSOC 201). - 

) PERFILES L, T, DOBLE T, U y Z 
Los perfiles utilizados, tanto los laminados como los conformados, cumplirÆn con las normas IRAM

En todas las construcciones deberÆn emplearse piezas �nuevas� sin excepción, es decir de primer uso. 
En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en óptimo estado, podrÆ la D.A. Y C. 

torizar el empleo de piezas usadas anteriormente, previo los convenios del caso con el Contratista.

)CONDICIONES DE LAS PIEZAS A EMPLEAR 
Toda barra o chapa deberÆ estar en perfectas condiciones de conservación, sin picaduras o deterioros 

rmaciones. No deberÆn acusar oxidaciones. Se deberÆn poner en obra bien limpia de toda grasitud o 

SerÆ obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras superpuestas 
tros y cosidas con alambre galvanizado N”18 de manera de constituir una estructura 

SerÆ fabricado con chapas nuevas sin defectos ni deterioro alguno. - 
Salvo indicación en contrario de las �Especificacio nes Complementarias� el metal desplegado a utilizar 

24, de un peso no inferior a 1.650 gr/m2, debiendo ser barnizado o galvanizado por inmersión. 

) CHAPAS DE HIERRO GALVANIZADO LISAS Y ONDULADAS 
SerÆn de hierro cincadas por el procedimiento de inmersión en baæo de cinc fundido, previa limpieza y 

decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no menor de 97%. 
Si en las �ClÆusulas Especiales� no se hace indicación expresa en contra, las chapas de H

erÆn derechas, sin uso anterior, bien escuadradas, sin picaduras ni manchas de 
óxido de cinc o de hierro o cualquier defecto o ave ría. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 513. - 
lisas, serÆn del espesor que se indique en cada caso en las

Las dimensiones serÆn establecidas en las ClÆusulas Particulares. - 

) CHAPAS ONDULADAS DE ALUMINIO TRAPEZOIDALES Y LISAS 
Las chapas de aluminio serÆn de aleación de aluminio, manganeso y magnesio y tendrÆn un espesor 

de 1 mm, salvo especificación en contrario. Las cha pas lisas serÆn de la misma calidad y espesor que las 

SerÆn bien derechas, escuadradas, si uso anterior, sin picadura y sin ningœn otro defecto o avería. 
El aluminio tendrÆ una pureza no inferior al 97%. - 

SerÆn sin manchas ni defectos de ninguna clase y sin uso anterior. - 
DeberÆn resistir como mínimo tres dobleces en Ængulo de 90” en el sentido de la laminación y ocho 

 

 

poco de arcilla. El segundo serÆ prÆcticamente sulfato 
de calcio anhídrido sin impurezas. Siempre se deberÆ usar el llamado yeso vivo, es decir de primer empleo 

toda acción de la humedad. El piso de la estiba se harÆ con 

e acero que reunirÆn las condiciones de resistencia exigidas por las normas 

Los perfiles utilizados, tanto los laminados como los conformados, cumplirÆn con las normas IRAM-IAS 

En todas las construcciones deberÆn emplearse piezas �nuevas� sin excepción, es decir de primer uso. 
En caso muy particular y por tratarse de estructuras manifiestamente en óptimo estado, podrÆ la D.A. Y C. 

torizar el empleo de piezas usadas anteriormente, previo los convenios del caso con el Contratista. 

Toda barra o chapa deberÆ estar en perfectas condiciones de conservación, sin picaduras o deterioros 
rmaciones. No deberÆn acusar oxidaciones. Se deberÆn poner en obra bien limpia de toda grasitud o 

SerÆ obtenido por medio de chapas extendidas formando las mallas en hojas enteras superpuestas 
18 de manera de constituir una estructura 

metal desplegado a utilizar 
24, de un peso no inferior a 1.650 gr/m2, debiendo ser barnizado o galvanizado por inmersión. - 

o de cinc fundido, previa limpieza y 
decapado correspondiente, debiendo ser el cinc empleado de una pureza no menor de 97%. - 

Si en las �ClÆusulas Especiales� no se hace indicación expresa en contra, las chapas de H ”G” serÆn de 
erÆn derechas, sin uso anterior, bien escuadradas, sin picaduras ni manchas de 

lisas, serÆn del espesor que se indique en cada caso en las �ClÆusulas 

Las chapas de aluminio serÆn de aleación de aluminio, manganeso y magnesio y tendrÆn un espesor 
de 1 mm, salvo especificación en contrario. Las cha pas lisas serÆn de la misma calidad y espesor que las 

anterior, sin picadura y sin ningœn otro defecto o avería. 

en el sentido de la laminación y ocho 
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dobleces en Ængulo de 90” en el sentido perpendicular a la laminación. 
El cinc en chapas lisas para el uso de cinquería en techos deberÆ tener una pureza mínima de 98,46%.
El espesor se indicarÆ en cad

correspondiente al nœmero 22 (0,71 mm). 

Art. 35”) CHAPAS AUTOPORTANTES
En las �ClÆusulas Especiales� se determinan el material, dimensiones, espesor y forma de colocación. 

Se considerarÆn vÆlidas y obligatorias toda recomendación del fabricante en cuanto al uso y colocación, salvo 
expresa indicación en contrario en clÆusulas especiales o planes de detalle.

Art. 36”) AZULEJOS 
ProvendrÆn de la adecuada cocción de materiales cerÆmicos, present

el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vítreo, transparente, blanco o de color, cuyo 
acabado puede ser brillante, semimate o mate. 

SerÆn de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determin
esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro defecto. 

El alabeo mÆximo permitido no serÆ mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la cual se 
efectœa tal determinación. - 

La absorción de agua estarÆ comprendida entre el 10% y el 20% de peso, y no presentarÆ alteración 
de color. - 

Su entrega a la obra deberÆ ser hecho con embalajes apropiados, para no deteriorar las piezas. 
Salvo mención especial en las �ClÆusulas Especia

entenderse que ademÆs de la baldosa plana, se deberÆn proveer las piezas de acordamiento necesarias.
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.529. 

Art. 37”) MAYÓLICAS 
SerÆn siempre de primera calidad, de fÆbrica acreditada seria, de la aprobación de la Inspección de la  

Obra. La tonalidad, forma, los accesorios, etc., serÆn uniformes sin tolerancia alguna y se establecerÆn en las 
ClÆusulas Particulares. - 

Art. 38”) PORCELANAS ESMALTADAS
Compuestas por caolines, cuarzos, feldespatos, arcillas y óxidos metÆlicos, comprimidos y cocidos a 

1.300”C de temperatura. - 
Sus características especiales, color y dimensiones se establecerÆn en las ClÆusulas TØcnicas 

Particulares. - 
DeberÆn cumplir con las normas IRAM 1.522 y 1.109. 

Art. 39”) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS
SerÆn los indicados en cada caso por la Inspección de la Obra en �ClÆusulas Particulares�. SerÆn 

suministrados en la obra, en sus envases de origen, debiendo obse
almacenamiento, protección de la humedad, estiba, e tc., de tal modo que no se perjudique la bondad del 
material. - 

Art. 40”) HIDROFUGOS 
Se proveerÆn en su envase de origen y serÆn de marca reconocida, cuidÆndose 

propiedades químicas. - 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.572. 

Art. 41”) LADRILLOS DE VIDRIO 
DeberÆn ser sin sopladuras, rajaduras u otras fallas. EstarÆn constituidos por piezas cuadradas o 

redondas de distintos diseæos y color 
del tipo de la marca �Glass Beton�, serÆn bien planos y derechos. Las medidas y tipo se establecerÆn en las 
ClÆusulas TØcnicas Particulares. - 

Art. 42”) FIELTROS ALQUITRANADOS
Se refiere a los que en el comercio se designan con el nombre de �Ruberoid�. SerÆn obtenidos por la 

impregnación de fieltro con alquitrÆn o materiales asfÆlticos, fuertemente prensados y de procedencia de 
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en el sentido perpendicular a la laminación. - 
El cinc en chapas lisas para el uso de cinquería en techos deberÆ tener una pureza mínima de 98,46%.
El espesor se indicarÆ en cada caso, pero cuando no se especifique se entenderÆ que serÆ el 

correspondiente al nœmero 22 (0,71 mm). - 

) CHAPAS AUTOPORTANTES 
En las �ClÆusulas Especiales� se determinan el material, dimensiones, espesor y forma de colocación. 

Ælidas y obligatorias toda recomendación del fabricante en cuanto al uso y colocación, salvo 
expresa indicación en contrario en clÆusulas especiales o planes de detalle.- 

ProvendrÆn de la adecuada cocción de materiales cerÆmicos, presentando dos capas: una formada por 
el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vítreo, transparente, blanco o de color, cuyo 
acabado puede ser brillante, semimate o mate. - 

SerÆn de primera calidad y del tipo y dimensiones que se determinen en la documentación. TendrÆn un 
esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro defecto. 

El alabeo mÆximo permitido no serÆ mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la cual se 

La absorción de agua estarÆ comprendida entre el 10% y el 20% de peso, y no presentarÆ alteración 

Su entrega a la obra deberÆ ser hecho con embalajes apropiados, para no deteriorar las piezas. 
Salvo mención especial en las �ClÆusulas Especiales�, toda vez que se hable de �azulejado� ha de

entenderse que ademÆs de la baldosa plana, se deberÆn proveer las piezas de acordamiento necesarias.
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 12.529. - 

SerÆn siempre de primera calidad, de fÆbrica acreditada seria, de la aprobación de la Inspección de la  
Obra. La tonalidad, forma, los accesorios, etc., serÆn uniformes sin tolerancia alguna y se establecerÆn en las 

LANAS ESMALTADAS 
Compuestas por caolines, cuarzos, feldespatos, arcillas y óxidos metÆlicos, comprimidos y cocidos a 

Sus características especiales, color y dimensiones se establecerÆn en las ClÆusulas TØcnicas 

DeberÆn cumplir con las normas IRAM 1.522 y 1.109. - 

) MATERIALES PARA REVESTIMIENTOS 
SerÆn los indicados en cada caso por la Inspección de la Obra en �ClÆusulas Particulares�. SerÆn 

suministrados en la obra, en sus envases de origen, debiendo observarse las disposiciones necesarias para su 
almacenamiento, protección de la humedad, estiba, e tc., de tal modo que no se perjudique la bondad del 

Se proveerÆn en su envase de origen y serÆn de marca reconocida, cuidÆndose 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.572. - 

DeberÆn ser sin sopladuras, rajaduras u otras fallas. EstarÆn constituidos por piezas cuadradas o 
 con estrías y salientes especiales para la mejor difusión de la luz. SerÆn 

del tipo de la marca �Glass Beton�, serÆn bien planos y derechos. Las medidas y tipo se establecerÆn en las 

) FIELTROS ALQUITRANADOS 
efiere a los que en el comercio se designan con el nombre de �Ruberoid�. SerÆn obtenidos por la 

impregnación de fieltro con alquitrÆn o materiales asfÆlticos, fuertemente prensados y de procedencia de 

 

 

El cinc en chapas lisas para el uso de cinquería en techos deberÆ tener una pureza mínima de 98,46%. 
a caso, pero cuando no se especifique se entenderÆ que serÆ el 

En las �ClÆusulas Especiales� se determinan el material, dimensiones, espesor y forma de colocación. - 
Ælidas y obligatorias toda recomendación del fabricante en cuanto al uso y colocación, salvo 

ando dos capas: una formada por 
el bizcocho poroso y otra, la cara vista recubierta por material vítreo, transparente, blanco o de color, cuyo 

en en la documentación. TendrÆn un 
esmalte y tinte uniforme, no debiendo presentar alabeos, grietas o cualquier otro defecto. - 

El alabeo mÆximo permitido no serÆ mayor que el 0,9% de la longitud de la diagonal sobre la cual se 

La absorción de agua estarÆ comprendida entre el 10% y el 20% de peso, y no presentarÆ alteración 

Su entrega a la obra deberÆ ser hecho con embalajes apropiados, para no deteriorar las piezas. - 
les�, toda vez que se hable de �azulejado� ha de  

entenderse que ademÆs de la baldosa plana, se deberÆn proveer las piezas de acordamiento necesarias.- 

SerÆn siempre de primera calidad, de fÆbrica acreditada seria, de la aprobación de la Inspección de la  
Obra. La tonalidad, forma, los accesorios, etc., serÆn uniformes sin tolerancia alguna y se establecerÆn en las 

Compuestas por caolines, cuarzos, feldespatos, arcillas y óxidos metÆlicos, comprimidos y cocidos a 

Sus características especiales, color y dimensiones se establecerÆn en las ClÆusulas TØcnicas 

SerÆn los indicados en cada caso por la Inspección de la Obra en �ClÆusulas Particulares�. SerÆn 
rvarse las disposiciones necesarias para su 

almacenamiento, protección de la humedad, estiba, e tc., de tal modo que no se perjudique la bondad del 

Se proveerÆn en su envase de origen y serÆn de marca reconocida, cuidÆndose la no alteración de sus 

DeberÆn ser sin sopladuras, rajaduras u otras fallas. EstarÆn constituidos por piezas cuadradas o 
con estrías y salientes especiales para la mejor difusión de la luz. SerÆn 

del tipo de la marca �Glass Beton�, serÆn bien planos y derechos. Las medidas y tipo se establecerÆn en las 

efiere a los que en el comercio se designan con el nombre de �Ruberoid�. SerÆn obtenidos por la 
impregnación de fieltro con alquitrÆn o materiales asfÆlticos, fuertemente prensados y de procedencia de 
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fÆbricas bien acreditadas. - 
SerÆn de los tipos o peso mínimos que se indique en las ClÆusulas Especiales de la obra. A falta de 

mención de este se entenderÆ siempre que se trata de planchas expedidas en el comercio en rollo; serÆ 
siempre un producto fresco, bien conservado, plegable, sin roturas ni desgarros 
toda su masa, del material asfÆltico o bituminoso. Dentro de los productos anÆlogos del comercio, se adoptarÆ 
el mejor a juicio de la Inspección de la Obra. 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.558. 

Art. 43”) CONDUCTOS 
Los productos refractarios, de material vítreo, PVC o cemento comprimido a utilizar para evacuación de 

humos, chimeneas, ventilación, etc., serÆn de las dimensiones y características consignadas en los planos de 
detalles en las ClÆusulas Especiales. -

DeberÆn ser fabricados a mÆquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No 
presentarÆn fisuras ni defecto alguno de fabricación. 

Art. 44”) ASFALTO 
Los tipos de mezclas deberÆn ser preparados por casas especialistas y responsables y con larga 

experiencia a fin de obtener un producto sólido, elÆstico e impermeable a toda prueba y a toda variación de la 
temperatura local, respondiendo a la normas IRAM vigentes. 

Art. 45”) MADERAS 
Debidamente estacionadas y de contextura homogØnea, libres de polilla

grietas o agujeros, nudos saltadizos, etc. La fibra serÆ recta y para evitar alabeos se ensancharÆn, teniendo 
presente la situación relativa del corazón del Ærbo l. Las maderas en bruto responderÆn en dimensiones a las 
medidas establecidas en los planos, las cepilladas tendrÆn una disminución mÆxima respecto a las medidas de 
1,5 mm. por cada cara. - 

Con exclusión de las rayas en el corazón y de los n udos saltadizos se tolerarÆ uno sólo de los defectos 
mencionados por cada pieza, excepto en la carpintería de obra y siempre que a juicio de la Inspección no 
afecte la resistencia o la duración de la misma. 

La madera serÆ siempre de la mÆs alta calidad en su tipo y reunirÆ todos los requisitos deseables para 
la obtención de una obra de primera categoría. 

TIPOS DE MADERA: 

a)Pino Spruce: de color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto sedoso. 
b)Pino Blanco: tendrÆ un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y aspecto sedoso; 

despuØs de pulido se deberÆ procurar que no tenga principios de caries o putrefacción. 
c)Pino Brasil: serÆ el comœnmente designado como tal en el comercio, con un color rojo amarillento. 
d)Cedro: en general se preferirÆ el �Paraguayo� o el �Misionero�. PodrÆ emplearse el tipo 

�Salteæo - Tucumano� o similares, bien secos y con un estacionamiento prolongado. 
de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura. 

e)Roble: serÆ de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente estacionado, sano y 
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, serÆ elegido con mucha escrupulosidad, en cuanto 

a su color y aspecto. - 
f)Maderas duras: Se proveerÆn siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se deberÆ cuidar muy 

especialmente su estacionamiento, así como de que las piezas sean bien derechas y de sección 
uniforme. - Se involucran en la denominación de maderas duras a  las siguientes:

Algarrobo Negro: compacto y de color oscuro. 
Incienso Amarillo: de color amarillo

color oscuro, muy fibroso y muy compacto. 
Viraró: de color rosado muy compacto. 
Quebracho Colorado: de color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no estØ ya deteriorado, 

por teredos muy fibrosos y muy pesados. 
Urunday: de color marrón con vetas negras, de aspec to sinuoso, muy compacto. Se debe cuidar que 

no tengan grietas en el nœcleo central. 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 9.560. 

Art. 46”) VIDRIOS 
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mínimos que se indique en las ClÆusulas Especiales de la obra. A falta de 
mención de este se entenderÆ siempre que se trata de planchas expedidas en el comercio en rollo; serÆ 
siempre un producto fresco, bien conservado, plegable, sin roturas ni desgarros y de perfecta penetración en 
toda su masa, del material asfÆltico o bituminoso. Dentro de los productos anÆlogos del comercio, se adoptarÆ 
el mejor a juicio de la Inspección de la Obra. - 

DeberÆn cumplir con la norma IRAM 1.558. - 

productos refractarios, de material vítreo, PVC o cemento comprimido a utilizar para evacuación de 
humos, chimeneas, ventilación, etc., serÆn de las dimensiones y características consignadas en los planos de 

- 
ser fabricados a mÆquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No 

presentarÆn fisuras ni defecto alguno de fabricación. - 

Los tipos de mezclas deberÆn ser preparados por casas especialistas y responsables y con larga 
eriencia a fin de obtener un producto sólido, elÆstico e impermeable a toda prueba y a toda variación de la 

temperatura local, respondiendo a la normas IRAM vigentes. - 

Debidamente estacionadas y de contextura homogØnea, libres de polillas, teredos, caries y sÆmago, 
grietas o agujeros, nudos saltadizos, etc. La fibra serÆ recta y para evitar alabeos se ensancharÆn, teniendo 
presente la situación relativa del corazón del Ærbo l. Las maderas en bruto responderÆn en dimensiones a las 

stablecidas en los planos, las cepilladas tendrÆn una disminución mÆxima respecto a las medidas de 

Con exclusión de las rayas en el corazón y de los n udos saltadizos se tolerarÆ uno sólo de los defectos 
excepto en la carpintería de obra y siempre que a juicio de la Inspección no 

afecte la resistencia o la duración de la misma. - 
La madera serÆ siempre de la mÆs alta calidad en su tipo y reunirÆ todos los requisitos deseables para 

de primera categoría. - 

a)Pino Spruce: de color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto sedoso. 
b)Pino Blanco: tendrÆ un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y aspecto sedoso; 

ocurar que no tenga principios de caries o putrefacción. 
c)Pino Brasil: serÆ el comœnmente designado como tal en el comercio, con un color rojo amarillento. 
d)Cedro: en general se preferirÆ el �Paraguayo� o el �Misionero�. PodrÆ emplearse el tipo 

Tucumano� o similares, bien secos y con un estacionamiento prolongado. - 
de color y aspecto una vez aserrado en tablas y sin albura. - 

e)Roble: serÆ de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente estacionado, sano y 
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, serÆ elegido con mucha escrupulosidad, en cuanto 

f)Maderas duras: Se proveerÆn siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se deberÆ cuidar muy 
especialmente su estacionamiento, así como de que las piezas sean bien derechas y de sección 

Se involucran en la denominación de maderas duras a  las siguientes: 
Algarrobo Negro: compacto y de color oscuro. - 
Incienso Amarillo: de color amarillo verdoso, cuyo aserrín humedecido tiæe de color �solferino� o de 

color oscuro, muy fibroso y muy compacto. - 
Viraró: de color rosado muy compacto. - 
Quebracho Colorado: de color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no estØ ya deteriorado, 

s muy fibrosos y muy pesados. - 
Urunday: de color marrón con vetas negras, de aspec to sinuoso, muy compacto. Se debe cuidar que 

no tengan grietas en el nœcleo central. - 
DeberÆn cumplir con la norma IRAM 9.560. - 

 

 

mínimos que se indique en las ClÆusulas Especiales de la obra. A falta de 
mención de este se entenderÆ siempre que se trata de planchas expedidas en el comercio en rollo; serÆ 

y de perfecta penetración en 
toda su masa, del material asfÆltico o bituminoso. Dentro de los productos anÆlogos del comercio, se adoptarÆ 

productos refractarios, de material vítreo, PVC o cemento comprimido a utilizar para evacuación de 
humos, chimeneas, ventilación, etc., serÆn de las dimensiones y características consignadas en los planos de 

ser fabricados a mÆquina y de la mejor calidad que sea posible obtener en plaza. No 

Los tipos de mezclas deberÆn ser preparados por casas especialistas y responsables y con larga 
eriencia a fin de obtener un producto sólido, elÆstico e impermeable a toda prueba y a toda variación de la 

s, teredos, caries y sÆmago, 
grietas o agujeros, nudos saltadizos, etc. La fibra serÆ recta y para evitar alabeos se ensancharÆn, teniendo 
presente la situación relativa del corazón del Ærbo l. Las maderas en bruto responderÆn en dimensiones a las 

stablecidas en los planos, las cepilladas tendrÆn una disminución mÆxima respecto a las medidas de 

Con exclusión de las rayas en el corazón y de los n udos saltadizos se tolerarÆ uno sólo de los defectos 
excepto en la carpintería de obra y siempre que a juicio de la Inspección no 

La madera serÆ siempre de la mÆs alta calidad en su tipo y reunirÆ todos los requisitos deseables para 

a)Pino Spruce: de color blanco amarillento con ligero tono pardo rojizo y aspecto sedoso. - 
b)Pino Blanco: tendrÆ un color blanco bien pronunciado de fibras compactas y aspecto sedoso; 

ocurar que no tenga principios de caries o putrefacción. - 
c)Pino Brasil: serÆ el comœnmente designado como tal en el comercio, con un color rojo amarillento. -  
d)Cedro: en general se preferirÆ el �Paraguayo� o el �Misionero�. PodrÆ emplearse el tipo 

 SerÆ perfectamente sano 

e)Roble: serÆ de procedencia Europea o Norteamericana perfectamente estacionado, sano y sin fallas. 
Dado su empleo en trabajos con acabado al natural, serÆ elegido con mucha escrupulosidad, en cuanto 

f)Maderas duras: Se proveerÆn siempre sin alburas, ni fallas, ni caries. Se deberÆ cuidar muy 
especialmente su estacionamiento, así como de que las piezas sean bien derechas y de sección 

verdoso, cuyo aserrín humedecido tiæe de color �solferino� o de 

Quebracho Colorado: de color rojo subido, muy compacto debe cuidarse que no estØ ya deteriorado, 

Urunday: de color marrón con vetas negras, de aspec to sinuoso, muy compacto. Se debe cuidar que 
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Serán obtenidos por la fusión a altas temperaturas (1.000 a 1.500
combinados con cal, aluminio, magnesio u óxido de hierro o manganeso. El material resultante deberá ser bien 
plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie. 

En planos de detalle y cláusulas particulares se establecerá el tipo, espesor y otras características. 
a)Vidrios Transparentes: serán los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado plano.

1. Vidrios Dobles: de un espesor de 3mm, claros y bien planos. 
2. Vidrios Triples de un espesor de 3,5mm a 4mm, claros y bien planos. 
3. Vidrios Gruesos: de un espesor de 4,2mm a 6mm. 

b)Vidrios Translúcidos: serán obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y otro rugoso). De 
acuerdo a su contextura podrá ser: 

1-Stilpolyte: de poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 2,5mm a 3mm.

2-Martelet: martillado - incoloro o de diversos colores. En espesores de 2,9mm y 4,9mm sin 
deficiencias. - 

3-Catedral. superficie de poca rugosidad, con dibu
Espesor de 2,9mm a 3,2mm. - 

4-Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre, Granité, etc. No deberán tener 
fallas de ninguna naturaleza. - 

c)Cristales: serán obtenidos por la fusión de si
método de colado, laminado y pulido. Espesor de 6mm a 7mm, ambas caras perfectamente planas y sin 
deficiencias. - 

d)Vítreas: vidrio común transparente. Espesor de 5mm a 7mm. 
e)Vidrios Armados: se fabricarán por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado común) o por 

laminado entre cilindros, los que podrán ser lisos o rugosos, para obtener así vidrios transparentes o 
traslúcidos. La malla de alambre incluida en su masa podrá ser r
12,7mm.) llamándose entonces “Georgian” o en hexágonos (de 22mm de apotema) llamado “Armado Común”. 
Es de un espesor aproximado de 6mm. 

f)Vidrios Plomados o Vitreaux: se obtendrán colocando en bastidores formados 
fragmento de vidrio “Martelet”, blanco o de color, formando dibujo o figura. 

Las pinturas para el decorado se aplicarán en frío, con pincel. Una vez secas se colocarán en hornos 
especiales, en que al aproximarse el vidrio al punto 
masa del vidrio. - 

g)Vidrios templados: podrán ser transparentes o traslúcidos, espesores entre 6; 8 y 10mm. 
h)Vidrios de seguridad (laminados): compuestos por dos hojas de vidrio y una de plásti

un proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta como un conjunto 
indivisible. - 

Serán del tipo incoloro, color gris y bronce, con dimensiones máximas de 2,50m x 3,60m. Para el 
laminado Arquitectura podrán especificarse los espesores: 3+3; 4+4 y 5+5 mm 

En las Cláusulas Técnicas Particulares se establecerán las características específicas. 
Los vidrios y cristales deberán cumplir con las normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558.

Art. 47º) PINTURAS 
Las pinturas a emplear deberán cumplir con las normas IRAM 1.022, 1.070, 1.077, 1106, 1.109, 1.110, 

1.119, 1.120 y 1.128. - 
Se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provisión en obra se hará 

en sus envases de fábrica, los que se abrirán en el momento de su utilización. 
En las Cláusulas Particulares se determinará la pintura a utilizar. 
a)Tizas. será provista siempre en terrones, bien limpia y fresca. Se preparará para su uso, poco a poco, 

a medida que se necesita. - 
b)Cola: no se permitirá sino el uso de la que en el comercio se denomina “de conejo”, para obras 

generales. Para obras especiales, la Inspección de la Obra podrá exigir el uso de colas más finas, sin que ello 
motive ninguna mejora de precios. - 

Se deberá preparar al “baño María” con cuidado y prolijidad. Se procurará diluir la cola licuada y 
concentrada, con agua tibia, debiéndola agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser 
usada ésta última. No se permitirá la utilización de so

c)Pinturas, Esmaltes y Barnices: se utilizarán pinturas, esmaltes y barnices preparados, de marca 
acreditada y reconocida. - 
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sión a altas temperaturas (1.000 a 1.500ºC) de silicato de sodio o de potasio, 
combinados con cal, aluminio, magnesio u óxido de hierro o manganeso. El material resultante deberá ser bien 
plano, sin sopladuras ni fallas de ninguna especie. - 

etalle y cláusulas particulares se establecerá el tipo, espesor y otras características. 
a)Vidrios Transparentes: serán los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado plano.
Vidrios Dobles: de un espesor de 3mm, claros y bien planos. - 

iples de un espesor de 3,5mm a 4mm, claros y bien planos. - 
Vidrios Gruesos: de un espesor de 4,2mm a 6mm. - 
b)Vidrios Translúcidos: serán obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y otro rugoso). De 

Stilpolyte: de poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 2,5mm a 3mm.

incoloro o de diversos colores. En espesores de 2,9mm y 4,9mm sin 

Catedral. superficie de poca rugosidad, con dibujos en relieve, en forma de cuadros, rombos, etc. 

Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre, Granité, etc. No deberán tener 

c)Cristales: serán obtenidos por la fusión de silicato de potasio con óxido de plomo y fabricados por el 
método de colado, laminado y pulido. Espesor de 6mm a 7mm, ambas caras perfectamente planas y sin 

d)Vítreas: vidrio común transparente. Espesor de 5mm a 7mm. - 
Armados: se fabricarán por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado común) o por 

laminado entre cilindros, los que podrán ser lisos o rugosos, para obtener así vidrios transparentes o 
traslúcidos. La malla de alambre incluida en su masa podrá ser reticulada en cuadros (separados entre sí 
12,7mm.) llamándose entonces “Georgian” o en hexágonos (de 22mm de apotema) llamado “Armado Común”. 
Es de un espesor aproximado de 6mm. - 

f)Vidrios Plomados o Vitreaux: se obtendrán colocando en bastidores formados 
fragmento de vidrio “Martelet”, blanco o de color, formando dibujo o figura. - 

Las pinturas para el decorado se aplicarán en frío, con pincel. Una vez secas se colocarán en hornos 
especiales, en que al aproximarse el vidrio al punto de fusión se obtiene la infiltración de las pinturas en la 

g)Vidrios templados: podrán ser transparentes o traslúcidos, espesores entre 6; 8 y 10mm. 
h)Vidrios de seguridad (laminados): compuestos por dos hojas de vidrio y una de plásti

un proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta como un conjunto 

Serán del tipo incoloro, color gris y bronce, con dimensiones máximas de 2,50m x 3,60m. Para el 
podrán especificarse los espesores: 3+3; 4+4 y 5+5 mm - 

En las Cláusulas Técnicas Particulares se establecerán las características específicas. 
Los vidrios y cristales deberán cumplir con las normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558.

inturas a emplear deberán cumplir con las normas IRAM 1.022, 1.070, 1.077, 1106, 1.109, 1.110, 

Se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provisión en obra se hará 
se abrirán en el momento de su utilización. - 

En las Cláusulas Particulares se determinará la pintura a utilizar. - 
a)Tizas. será provista siempre en terrones, bien limpia y fresca. Se preparará para su uso, poco a poco, 

: no se permitirá sino el uso de la que en el comercio se denomina “de conejo”, para obras 
generales. Para obras especiales, la Inspección de la Obra podrá exigir el uso de colas más finas, sin que ello 

Se deberá preparar al “baño María” con cuidado y prolijidad. Se procurará diluir la cola licuada y 
concentrada, con agua tibia, debiéndola agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser 
usada ésta última. No se permitirá la utilización de soluciones viejas. - 

c)Pinturas, Esmaltes y Barnices: se utilizarán pinturas, esmaltes y barnices preparados, de marca 

 

 

C) de silicato de sodio o de potasio, 
combinados con cal, aluminio, magnesio u óxido de hierro o manganeso. El material resultante deberá ser bien 

etalle y cláusulas particulares se establecerá el tipo, espesor y otras características. 
a)Vidrios Transparentes: serán los vidrios comunes, obtenidos por el método de estirado plano. 

b)Vidrios Translúcidos: serán obtenidos mediante el laminado con cilindros (uno liso y otro rugoso). De 

Stilpolyte: de poca opacidad, con una rugosidad de poca profundidad (granulado), de 2,5mm a 3mm. 

incoloro o de diversos colores. En espesores de 2,9mm y 4,9mm sin 

jos en relieve, en forma de cuadros, rombos, etc. 

Otros Tipos: Morocco, Vidrio Rayado, Esmerilado, Floreal Lustre, Granité, etc. No deberán tener 

licato de potasio con óxido de plomo y fabricados por el 
método de colado, laminado y pulido. Espesor de 6mm a 7mm, ambas caras perfectamente planas y sin 

Armados: se fabricarán por colado sobre mesa laminado con cilindro (armado común) o por 
laminado entre cilindros, los que podrán ser lisos o rugosos, para obtener así vidrios transparentes o 

eticulada en cuadros (separados entre sí 
12,7mm.) llamándose entonces “Georgian” o en hexágonos (de 22mm de apotema) llamado “Armado Común”. 

f)Vidrios Plomados o Vitreaux: se obtendrán colocando en bastidores formados por varillas de plomo, 

Las pinturas para el decorado se aplicarán en frío, con pincel. Una vez secas se colocarán en hornos 
de fusión se obtiene la infiltración de las pinturas en la 

g)Vidrios templados: podrán ser transparentes o traslúcidos, espesores entre 6; 8 y 10mm. - 
h)Vidrios de seguridad (laminados): compuestos por dos hojas de vidrio y una de plástico que luego de 

un proceso de prensado por laminados y un tratamiento posterior en autoclave, se presenta como un conjunto 

Serán del tipo incoloro, color gris y bronce, con dimensiones máximas de 2,50m x 3,60m. Para el 

En las Cláusulas Técnicas Particulares se establecerán las características específicas. - 
Los vidrios y cristales deberán cumplir con las normas IRAM 12.540, 12.542 y 12.558.- 

inturas a emplear deberán cumplir con las normas IRAM 1.022, 1.070, 1.077, 1106, 1.109, 1.110, 

Se presentarán en sus envases originales y sin alteraciones en su cierre. La provisión en obra se hará 

a)Tizas. será provista siempre en terrones, bien limpia y fresca. Se preparará para su uso, poco a poco, 

: no se permitirá sino el uso de la que en el comercio se denomina “de conejo”, para obras 
generales. Para obras especiales, la Inspección de la Obra podrá exigir el uso de colas más finas, sin que ello 

Se deberá preparar al “baño María” con cuidado y prolijidad. Se procurará diluir la cola licuada y 
concentrada, con agua tibia, debiéndola agregar a la lechada para blanqueo en el mismo momento de ser 

c)Pinturas, Esmaltes y Barnices: se utilizarán pinturas, esmaltes y barnices preparados, de marca 


